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上海西恩迪蓄电池有限公司.

上海市奉贤区莲都路55号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 铅酸蓄电池.

SGS工作编号 :. SP21-016280 - SH .

型号 :. DNT220.

样品接收日期 :. 2021年05月28日.

2021年05月28日 - 2021年06月05日.测试周期 :.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

测试方法 :. 请参见下一页.

测试结果 :. 请参见下一页.

测试结果概要 ：.

测试要求. 结论.

欧盟电池指令2006/66/EC及其第4章的修订指令2013/56/EU-电池及蓄电池中的重金

属含量.

符合

见备注(2).

Tom Ni倪俊.

批准签署人. . .

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA21-106845.001 铅酸蓄电池.

备注：

      (1) 1 mg/kg = 0.0001%
      (2) MDL = 方法检测限

      (3) ND = 未检出 ( < MDL )

      (4) "-" = 未规定

欧盟电池指令2006/66/EC及其第4章的修订指令2013/56/EU-电池及蓄电池中的重金属含量.

测试方法 :. 酸消解测定, 采用ICP-OES, AAS进行分析..

MDL测试项目. 限值. 单位. 001.

铅 (Pb). - %. 0.0010 67.1268*.

镉 (Cd). 0.0020 %. 0.0010 ND.

汞(Hg). 0.0005 %. 0.0001 ND.

备注 :.

(1) 所示结果为电池样品总重量中的含量

(2) 依据欧盟指令欧盟电池指令2006/66/EC及其第4章的修订指令2013/56/EU, 针对所有类型电池,如铅的含

量超过0.004%,则应当在样品上标示特定元素的化学符号.

(3)*检测结果仅供参考。.

除非另有说明，此报告结果仅对测试的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。.

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。.
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附件 

 

电池 测试流程图 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预处理 

量取 

用微波消解仪/电热板进行酸消解 

过滤 

溶液 残留物 

1) 碱熔法/ 
灰化 

2) 酸溶解 

ICP-OES/AAS/ Hg analyzer 

数据 
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样品照片:.

SHAEC2110684502

SHA21-106845.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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